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SA!ETAK  

 

U procesu tiska se gotovo uvijek javlja prirast rastertonskih vrijednosti. On se 

mo"e definirati kao odstupanje od idealne  (definirane) veli#ine rasterskog 

elementa. Prirast rastertonskih vrijednosti se javlja zbog vi!e faktora. Zbog toga 

se odmah javlja i vi!e vrsta prirasta, to#nije to su mehani#ki i opti#ki prirast 

rastertonskih vrijednosti. 

 

Kako bi otisnuti rasterski elementi bili !to to#niji reproducirani, prirast 

rastertonskih vrijednosti se mora uzeti isto u obzir. To#nije, moraju se napraviti 

kvantitativni modeli koji obja!njavaju taj prirast.  

 

Murray-Daviesov model je prvi takav model koji obja!njava  reprodukciju tona u 

procesu rastriranja. Taj model predstavlja model koji ima pretpostavku refleksije 

kao jedine pojave, a raspr!enje svjetlosti je jedan od glavnih razloga neto#nosti 

Murray-Daviesovog modela. Kako bi se ta neto#nost kompenzirala uvedena je 

Yule-Nielsonova korekcija. Parametar n koji empirijski obja!njava r aspr!enje 

svjetlosti kao drugog najve$eg faktora. Ako za parametar n pretpostavimo 

interval 1 ! n ! 2, to zna#i da model vrijedi u rasponu kada uop$e nema 

raspr!enja ( n=1, Murrav-Daviesov model) do potpunog raspr!enja svjetlosti 

(n=2, Yule-Nielsonov model) u podlozi. [1] 

 

U ovom zavr!nom radu su se mjerile prirasti rastertonskih vrijednosti u tim 

grani#nim slu#ajevima kada je n=1 i n=2. Iz toga se moglo zaklju#iti koja vrsta  

rasterskih elemenata (AM i FM raster) otisnutih na to#no odre%enim papirima 

vi!e reflektira ili raspr!uje svjetlost.  

 

KLJU"NE RIJE"I  

Prirast rastertonske vrijednosti, amplitudno moduliran, frekventno moduliran, 

Murray-Daviesov model, Yule-Nielsenova korekcija 
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TEORETSKI DIO 

UVOD 

 

Zajedni#ki problem u tiskarskoj industriji danas je opti#ki prirast rasterskog 

elementa uzokovan bo#nim raspr!enjem svjetlosti na  tiskovnoj podloz. Taj 

fenomen se jo!  naziva i Yule-Nielsenov efekt ili parametar n. Zbog tog efekta, 

elementi rasterske slike, izgledaju ve$e i slika je tamnija od originala. Budu$i da 

se u modernim tiskarskim strojevima visoke rezolucije veli#ina rasterskih 

elemenata sve vi!e smanjuje, taj efekt postaje sve zna#ajniji  [1]. 

 

POVIJESNA POZADINA  

 

Od #etiri tehnolo!ka pronalaska, koji se u ve$ini slu#ajeva uzimaju najva"nijim 

faktorima utjecaja na dana!nju suvremenu civilizaciju (barut, kompas, papir i 

tisak. Pronalasci papira i tiska jedni su od prijelomnih trenutaka u razvoju i 

!irenju ljudske misli, kultur e i civilizacije [1].  

 

Kako se koli#ina otisnutih informacija sve vi!e pove#avala (pogotovo nakon 

izuma fotografije) pojavila se "elja  za kvalitetnijom reprodukcijom. Me%utim, nije 

postojao na#in reprodukcije ve$eg broja polutonova. Sve do 1881. godine kada 

je njemac Georg Meisenbach izumio na#in za vi!etonsku reprodukciju, #ije se 

osnove koriste i danas [2]. 

 

Osnovni princip je ostao isti no danas osim promjene veli#ine rasterskog 

elementa omogu#ena je i promjena razmaka kao i promjena oblika rasterskog 

elementa [2]. 

 

 

RASTERSKA REPRODUKCIJA   

 

Mo"e se re$i da je raster sredstvo kojim se obavlja rastriranje, a kao produkt 

rastriranja dobiva se rasterski element [2]. 
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Suvremena grafi#ka proizvodnja uglavnom je zasnovana na rasterskoj 

reprodukciji. &to podrazumijeva proces pretvaranja nekog vi!etonskog originala 

u niz rasterskih elemenata [1].  

 

Pretvaranje vi!etonskog originala u niz rasterskih elemenata (rastriranje) 

provodi se i klasi#nim i digitalnim tehnikama. Crno bijela fotografija mo"e se 

sastojati od stotine razli#itih tonova sivog, fotografija u boji i od tri milijuna 

razli#ith nijansi boja, a reproducira se pomo$u samo jednog grafi#kog bojila 

(jednobojni tisak) ili pomo$u #etiri bojila iz osnovne skale CMYK (tisak u boji) 

[1]. 

 

Zna#i, da bi se mogli reproducirati me%utonovi slika je razbijena u sitne 

elemente koje ljudsko oko, na odre%enoj udaljenosti, ne mo"e razlu#iti [1]. 

 

 

Slika 1 - Osjetljivost ljudskog oka u odnosu na linijaturu rastera. [1] 
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Jasno$a, odnosno o!trina detalja vi!etonske reprodukcije je povezana sa 

fino$om rastera. Ve$om fino$om rastera rasterski elementi postaju sve manji i 

sve te"e vidljivi. Pri rastriranju amplitudnom modulacijom, za linijature ve$e od 

60 linija/cm rasterski elementi nisu vidljivi na normalnoj udaljenosti (25 cm) 

stvaranja o!tre slike ljudskog oka. Uslijed tromosti oka i nemogu$nosti 

razlu#ivanja pojedinih rasterskih elemenata dolazi do stapanja u odre%enu 

nijansu boje [1]. 

 

Ako se veli#ina rasterskog elementa ozna#ava s postotkom pokrivenosti 

jedini#ne podloge, onda se ti postotci ozna#avaju kao rastertonske vrijednosti, 

RTV, ili F (prema fractional area of the image covered by halftone dots). Tako 

$e npr. 20% RTV-a ozna#avati takvu veli#inu rasterskih elemenata da njihova 

podloga zauzima svega 20% jedini#ne podloge [1]. 

 

 

Slika 2 - Reprodukcija kontinuiranog tona AM rasterom [7]. 
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Slika 3 - Reprodukcija kontinuiranog tona FM rasterom [7]. 

 

VRSTA RASTRIRANJA  [3] 

Teoretski, rasterski element pravilnog je oblika. Ako posmatramo okrugli 

rasterski element, intenzitet reflektirane svjetlosti defniran je veli#inom i 

pokriveno!$u bojilom samog rasterskog elementa. U praksi, pokrivenost i  oblik 

rasterskog elementa ovise o tehnici tiska, tiskovnoj podlogi, bojilu, itd. Dakle, 

do"ivljaj razli#itih tonaliteta koje oko percipira refleksijom s rastrirane povr!ine 

uslovljen je nizom razli#itih elemenata koji mogu utjecati na do"ivljaj. Kona#na 

reprodukcija bazirana na rastriranju ovisi i o prethodnim fazama nastajanja 

rasterskog elementa kao !to je izrada filma i izrada tiskovne forme. 

Do"ivljaj tonaliteta definiran je s odre%enim karakteristikama rastera. Intenzitet 

do"ivljaja tonaliteta ovisi o interakciji podloge s rasterom, bojila s rasterom, itd. 

Zbog toga se pojavila potreba za razli#itim vrstama rastriranja kako bi se 

pravilnim odabirom rastera pove$ala kvaliteta grafi#ke reprodukcije.  
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Klasificiranje rastera po vrsti dijeli se na dvije osnovne skupine:  

¥ Amplitudno modulirani (klasi#ni raster Ð AM) 

¥ Frekventno modulirani (stohasti#ki raster Ð FM) 

Pored osnovnih skupina postoje i podskupine rastera koje su hibridi razli#itih 

vrsta rastera i oblika rasterskih elemenata te rasteri s modulacijom obojenja. 

Amplitudna modulacija  [3] 

 

 

Slika 4 - Primjer amplitudno modeliranog rastera [6]. 

Kad se govori o amplitudno moduliranom rasteru (AM) do"ivljaj razli#itih 

tonaliteta uvjetovan je promjenom veli#ine rasterskog elementa. Razmak 

izme%u rasterskih elemenata uvijek je konstantan. Bitno je napomenuti da je 
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karakteristika konstantnosti razmaka izme%u rasterskih elemenata neovisna o 

obliku rasterskog elementa. 

Ako se posmatra okrugli rasterski element, rasterska Òta#kicaÓ kod amplitudno 

moduliranog rastera pokriva dio povr!ine elementarnog kvadrata ko jeg #ine 

#etiri rasterska elementa.  

Kori!tenje amplitudno moduliranog rastera u grafi#koj proizvodnji vrlo je 

rasprostranjeno. Razlog za to je vrlo kvalitetna mogu$nost reproduciranja skoro 

cijelog raspona rastertonskih vrijednosti. 

Upotreba ovakvog rastera pokazala se manjkava prilikom repoduciranja sitnih 

detalja. Ovo ograni#enje uslovljeno je veli#inom rasterskih elemenata koji 

variraju ovisno o pokrivenosti povr!ine. Veli#ina resterskog elementa naj#e!$i je 

uzrok smanjene mogu$nosti reprodukcije finih detalja kod velikih rastertonskih 

vrijednosti. 

 

Frekventna modulacija  

 

Pri tom tipu rastriranja individualni elementi imaju iste promjere, odnosno 

podloge, ali se mijenja njihova me%usobna udaljenost, tj. frekvencija 

pojavljivanja u rasterskom polju (ne periodi#ko rastriranje). Frekventno 

moduliranih rastera se naj#e!$e upotrebljavaju kod otiskivanja digitalnim 

tehnikama, dok klasi#ne tiskarske tehnike vi!e prakticiraju upotrebu amplitudno 

moduliranih rastera. Prednost frekventno moduliranih rastera je vidljiva u 

reprodukciji sitnih detalja gdje daju puno bolje rezultate od amplitudno 

moduliranih rastera. Na slici 30 a i bje dan fizikalni opis amplitudno i frekventno 

moduliranog raster [1]. 
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Slika 5 -  Primjer frekventno modeliranog rastera [6]. 

Za razliku od amplitudno moduliranog rastera, osje$aj tonaliteta kod frekventno 

moduliranog rastera (FM) dobiva se razli#itim udaljenostima me%u rasterskim 

elementima dok je veli#ina rasterskog elementa konstantna [3]. 

Fino$a rastera nije definirana veli#inom elementarnog kvadrata, ve$ veli#inom 

rasterskog elementa. Veli#ine rasterskih elemeneta definiraju se u mikronima 

[3]. 

Karakteristika frekventno moduliranog rastera je mogu$nost vrlo kvalitetnog 

reproduciranja sitnih detalja. Me%utim, FM rasteri rije%e se koriste kod 

reproduciranja motiva koji se sastoje od jednoli#nih povr!ina. Razlog tome je 

mogu$nost pojavljivanja ÒbrazdiÓ na otisku koje u stvarsnosti ne postoje, ve$ se 

doga%aju kao opti#ka varka koja nastaje uslijed tromosti oka. Drugi problem kod 
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kori!tenja frekventno modulisanog rastera je pojava prirasta rastertonske 

vrijednosti (RTV) koja je skoro uvijek ve$a kod rastera s manjim rasterskim 

elementima. Kori!tenje FM rastera u grafi#koj proizvodnji naj#e!$e je kod izrade 

visokokvalitetnih proizvoda i kada se tisak obavlja na visokokvalitetnim 

tiskovnim podlogama [3].  

Vrlo veliku primjenu FM sistem rastriranja ima i kod tiska za!ti$enih vrijednosnih 

papira gdje polo"aj rasterskih elemenata mora biti strogo definiran. Fino$a FM 

rastera naj#e!$e se kra$e od 20 do 40 (  [3]. 

Hibridni raster  [3] 

Kada se govori o hibridnim rasterima, onda se misli na rastere koji su 

sastavljeni od elemenata amplitudno i frekventno moduliranih raster. 

Takvi rasteri imaju odre%ene prednosti s obzirom na mogu$nosti reprodukcije 

tonaliteta. U novije vrijeme proizvo%a#i ure%aja za rastriranje stvorili su mnoge 

algoritme koji s hibridnim raserima omogu$uju reprodukciju malih i velikih RTV 

upotrebom FM rastera, dok su srednji tonovi reproducirani uz pomo$ AM 

rastera. Naravno prijelaz s jedne vrste rastera na drugu kre$e se u odre%enom 

rasponu RTV.  

Pored navedenih mogu$nosti, rasterski elementi u takvim rasterima mogu biti i 

razli#itih oblika, kao npr.: trokut, #etverokut, linija, sinusoida i sl.  

Raster s modulacijom obojenja  [3] 

Svi prethodno navedeni rasteri razli#it do"ivljaj tonaliteta omogu$avaju 

promjenom veli#ine i polo"aja rasterskih elemenata. Obojenje svih navedenih 

elemenata je nepromijenjivo (uvjetovano gusto$om obojenja u tisku). 

Me%utim, postoje tehnike !tampe u kojima je do"ivljaj gusto$e bojenja uslovljen 

razli#itim obojenjem pojedina#nih rasterskih elemenata. Ovakvo rastriranje 

modulacijom obojenja mogu$e je npr. kod tehnike bakrotiska ili nekih digitalnih 



! "%!

tehnika kao !to su npr. ink jet ili elektrofotografija. Kod ove vrste rastriranja 

mogu$e je mijenjati i veli#inu rasterskih elemenata. 

VRSTE DEFORMACIJA RESTERSKIH ELEMENATA  [3] 

Deformacije rasterskih elemetana dijele se na dvije vrste i to na: 

¥ Geometrijsku deformaciju 

¥ Opti#ku deformaciju 

Uzroci deformacije rasterskih elemenata mogu biti razli#iti. Jedan od glavnih 

uzroka deformacije su sile pritiska izme%u valjka, cilindara i bubnjeva. Koli#ina 

bojila koja se nalazi na rasterskom elementu nije ista kroz cijelo trajanje tiska. 

Uzrok takvoj nestalnosti niz je razli#itih parametara koji se javljaju u toku 

proizvodnje uslijed promjena temperature, vlage, kemijskih karakteristika bojila i 

otopine za vla"enje, adhezijskih i kohezijskih sila bojila i tiskovne podloge, itd.  

Geometrijska deformacija  [3] 

Geometrijska deformacija rasterskih elemenata nastaje uslijed mehani#kih 

djelovanja na rasterski element za vrijeme i nakon tiska, a naj#e!$e se doga%a 

uslijed: 

¥ Smicanja 

¥ Dubliranja 

¥ Razmazivanja 

Smicanje je deformacija rasterskog elementa kod koje rasterski element 

postane izdu"en u jednom od smjerova. Karakteristika tako deformiranog 

rasterskog elementa je da je izdu"enje rasterskog elementa (u smjeru tiska) 

opti#ki vrlo sli#ne gusto$e obojenja kao teoretska veli#ina rasterskog elementa. 

Uslov nastajanja deformacije rasterskog elementa uslijed smicanja naj#e!$e je 

razli#ita obodna brzina temeljnog, ofsetnog i tiskovnog cilindra koja mo"e 

nastati uslijed istro!enosti i nepravilnog postavljanja ofsetne gume ili radi 

tehni#kih neispravnog stroja. 
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Dubliranje rasterskog elementa naj#e!$e se  doga%a uslijed dodira cilindara 

kada je gumena navlaka nedovoljno nategnuta ili kada su nepravilne vrijednosti 

debljine podloge ispod gumene navlake. Vrlo #esta pojava dubliranja doga%a se 

prilikom obostranog tiska kada dio bojila ostaje na tiskovnom cilindru prvog 

tiskarskog agregata te se nakon okreta arka taj dio tiska na pole%inu.  

Razmazivanje rasterskog elementa naj#e!$e se ne doga%a u procesu tiska, ve$ 

nakon otiskivanja ukoliko do%e do struganja nekih dijelova stroja ili nekih drugih 

faktora. Mo"e se dogoditi na onim mjestima na stroju na kojima dolazi svje"e 

otisnuti arak u mehani#ki dodir sa strojem. Razmazivanje se mo"e dogo diti i 

prilikom vi!ebojnog tiska  kad je koli#ina ukupnog bojila na tiskovnoj podlozi 

tolika da se, prilikom tiska slijede$e boje, rasterski element razmazuje zbog 

zadr"avanja na povr!ini materijala uslijed pritiska cilindra nadolaze$ih boja. 

Ovakva pojava je #esta u tisku na neupojne podloge.  

Opti# ka deformacija  [3] 

Uslijed prolaska svjetlosti kroz tiskovnu podlogu, dio svjetlosti se vra$a kao 

reflektirana do unutra!njih slojeva tiskovne podloge, !to se manifestira kao 

opti#ka deformacija poznatija pod nazivom halo efekt. Rezultat takve refleksije 

svjetlosti je do"ivljaj pro!irenja rasterskog elementa.  

 

Slika 6 - Uve!ani prikaz idealnog okruglog i realnog rasteskog elementa [5]. 

Odnos upadne svjetlosti i njene refleksije ovisi o parametrima koji uzrokuju 

refleksiju i apsorpciju na tiskovnoj podlozi. 
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Bez obzira koja se od nevedenih vrsta deformacija rasterskih elementa pojavi u 

procesu tiska, krajnji rezultat je smanjenje kvalitete grafi#kog proizvoda. Zbog 

toga je vrlo bitno ustanoviti deformacije kako bi se iste kvalitetno mogle 

predvidjeti prilikom izrade proizvoda. Takvim predvi%anjem deformacije je 

mogu$e djelomi#no smanjiti pravilnim kabriranjem i karakteriziranjem 

proizvodnog sistema posebno definiranim ICC profilima. 

 

MURRAY-DAVIESOV MODEL [1] 

 

Murray-Daviesova jednad"ba je prvi opti#ki model koji opisuje reprodukciju tona 

u procesu rastriranja. Taj model je direktna primjena zakona sa#uvanja energije 

fotona i predstavlja model koji predvi%a monokromatski rasterski tisak. U svom 

originalnom obliku predvi%a dio podloge pokrivene bojom Fbt (slika 7) preko 

vrijednosti opti#ke gusto$e rastera D. 

 

 

Slika 7 - put svjetlosti prema Murray-Daveisovom modelu. 

 

       (1) 

gdje je Rxt teoretska (procijenjena) spektralna refleksija, Rb je spektralna 

refleksija 100% obojene podloge, a Rp je spektralna refleksija neobojenog 

dijela, dakle #iste podloge. Rje!avaju$i jednad"bu za F b umjesto procijenjene 

vrijednosti Rxt uvrstimo mjerenu refleksiju Rxm, te dobijemo za teoretsku 

(procijenjenu) vrijednost pokrivenog dijela podloge Fbt: 

 

pbbbt RFRFR !"+!= )1(#
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zato jer je    ! ! ! !"# !"
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     (3) 

 

i    ! ! ! ! !"# !"
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     (4) 

 

Db je normalizirana gusto$a monokromatskog bojila otisnutog tako da pokriva 

cijelu podlogu. Izraz pokazuje vezu izme%u normaliziranih gusto$a i spektra 

refleksije. Murray-Davies jednad"ba pretpostavlja jednoliko obojene podloge i 

idealnu i jednoliku podlogu. Pod tim uvjetima ta jednad"ba se mo"e promatrati 

kao linearna interpolacija izme%u refleksije podloge i refleksije otisnutog bojila. 

To je elementarni fizikalni pristup koji zanemaruje mnoge popratne pojave kao 

!to su  Fresnelova refleksija i raspr!enje svjetlosti.  

 

YULE-NIELSENOVA KOREKCIJA [1] 

 

Raspr!enje svjetlosti jedno je od glavnih razloga neto#nosti Murrav -Daviesove 

jednad"be. Kao !to se vidi na slici dolje , elementarno uskla%ivanje, nazvano 

Yule-Nielsenova korekcija se predla"e za tiskane podloge na kojima i u kojima 

se svjetlost difuzno raspr!uje. Zanemaruju$i Fresnelovu refleksiju na  

 

 

Slika 8 Ð put svjetlosti prema Yule-Nielsenovom modelu. 

Fbt =
R! m ! Rp

Rb ! Rp
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#
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tiskanoj podlozi, transmitirana svjetlost koja prolazi podlogom je djelomi#no 

apsorbirana homogenim filtrom. Primjenjuju$i Murrav-Davies jednad"bu, 

spektralna transmisija Txt je: 

 

       (5) 

 

gdje je Tp transmisija neobojene podloge i ona je obi#no jednaka 1. Tb je 

transmisija sloja bojila prema Lambertovom zakonu: 

 

       (6) 

 

pretpostavljaju$i da svjetlost prolazi dva puta kroz sloj bojila. Pove$avaju$i 

difuznu duljinu koju prevaljuje svjetlost, ulazna zraka mo"e biti potpuno 

raspr!ena, tj.  vjerojatnost da ona iza%e kroz obojeni ili neobojeni dio podloge 

neovisna je o ulaznoj poziciji, a bit $e proporcionalna sa pokrivenosti podloge 

Fb. Dakle, ulazno zra#enje je difuzno reflektirano zbog unutarnje refleksije Rp i 

ponovo apsorbirano sa faktorom Txt: 

 

  (7) 

 

uz Tp=1  i Rb=Rp Tb
2      (8) 

 

Da pobolj!aju slaganje teorijskih vrijednosti refleksija s eksperimentalnim 

rezultatima Yule i Nielsen pi!u svoju jednad"bu u op$enitijem obliku, uvode$i  

promjenljivi parametar n, zvan n-vrijednost, kao eksponent u jednad"bu:  

 

       (9) 
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S fizikalne to#ke gledi!ta, ako za n-vrijednost pretpostavimo interval 1! n! 2, 

zna#i da jednad"ba vrijedi u rasponu  kada uop$e nema raspr!enja (n=1 , 

Murrav-Davies) do potpunog raspr!enja svj etlosti (n=2) u podlozi. Ipak, 

eksperimentalni rezultati pokazuju bolja slaganja izme%u mjerenih i teorijskih 

vrijednosti za n-vrijednost ve$u od 2, !to predstavlja dodatnu korekciju za 

popratne pojave koje nisu bile uzete u obzir u jednad"bi gore , kao !to su 

promjena u gusto$i elementa ili unutarnje refleksije.  

 

Slika dobivena na tiskovnoj podlozi procesom rastriranja je naro#ito pod 

utjecajem raspr!enja svjetlosti . Svjetlost koja dolazi na neotisnuto podru#je 

izme%u otisnutih to#aka raspr!uje se unutar podloge i pojavljuje se ispod 

obojenog dijela i obratno. To stvara efekt koji se zove opti#ki prirast elementa. 

Posljedica tog efekta je svjetlija obojenost elementa, dok se bijela okolina 

podloge oko elementa doimlje tamnijom (slika 9). Budu$i da se u modernim 

pisa#ima visoke rezolucije veli#ina to#aka sve vi!e smanjuje, taj efekt postaje 

sve zna#ajniji.  

 

Slijede$i faktor koji djeluje na kvalitetu tiska je promjena u veli#ini i obliku 

tiskanih to#aka. Porastom rezolucije mogu$nost pisa#a da pouzdano 

reproduciraju izolirane rasterske elemente je ograni#ena, tako da njihovo 

iskrivljenje tijekom tiska ima va"an utjecaj na  dobivenu sliku. Ta promjena 

oblika zove se fizikalni prirast elementa. 

 

Slika 9 - Opti"ki prirast rastertonske vrijednosti uslijed bo"nog r aspr#enja [5]. 
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Zanimljivo svojstvo Yule - Nielsenove jednad"be je da veza izme%u gusto$e 

obojenja, D=-log R, i F postaje linearna kako n te"i beskona#nosti, tj. ona 

prelazi u Beer-Lambertov zakon. Iz toga mo"emo zaklju#iti, da Yule - 

Nielsenova jednad"ba,  koja je dobivena empirijski, ipak odra"ava neka 

fundamentalna pona!anja sustava  papir-bojilo. Ipak, dvije pojave idu u prilog 

stava da taj izraz nije fundamentalno to#an teorijski izraz. 

 

Prva pojava 

 

Eksperimentalno je dobro poznata #injenica je da je nelinearnost izme%u 

ukupne refleksije rasterske slike R i rastertonske vrijednosti F uzrokovana 

raspr!enjem  svjetlosti (slika 11) unutar rasterske slike. n-faktor je funkcija 

frekvencije rastera i raznih opti#kih svojstava sustava bojilo-papir. Iako su bili 

u#injeni mnogi poku!aji da se Yule -Nielsenova jednad"ba izvede iz osnovnih 

fizikalnih principa, to nije bilo mogu$e bez uvo%enja specijalnih pretpostavki. 

 

Druga pojava 

 

Murrav-Daviesova jednad"ba je u biti zakon o#uvanja energije, u ovom slu#aju 

zakon o#uvanja energije fotona. Vrijednosti refleksija su linearno povezane s 

tokom fotona s podloge slike i o#ekujemo da $e se refleksije zbrojiti. Yule-

Nielsenova jednad"ba zbraja refleksije i tok fotona na neku potenciju !to je u 

suprotnosti sa zakonom o#uvanja. Da bi se sa#uvala linearnost zbrajanja 

refleksija, ali da bi se uzele u obzir i eksperimentalne #injenice, pretpostavlja se 

da Rb i Rp nisu konstante ve$ da su neke funkcije od F. 
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Slika 10ÐMogu!e putanje fotona u zamu!enom sredstvu (papiru)  

Interakcija svjetlosti i tiskovne podloge (papira): 1 - upadna zraka svjetlosti, 

povr#inska refleksija 1Õ- zrcalna refleksija, 2Õ- difuzna refleksija, 3 i 6 Ð 

unutra#nja refleksija, raspr#enje (zraka 6 ne izlazi iz podloge tiskovne podloge), 

4- svjetlost je apsorbirana, 5- transmitirana svjetlost 

 

Svjetlost koja ulazi u papir izme%u rasterskih to#aka mo"e se bo#no raspr!iti i 

pojaviti se ispod elementa (slika 11). Isto tako svjetlost koja ulazi kroz element 

mo"e se raspr!iti i  iza$i kroz papir izme%u to#aka. Posljedica takvih pojava je 

da Rb ima ve$u vrijednost od uo#ene za Fb=1, dok je vrjednost od Rp ni"a od 

uo#ene za papir za Fb=0. Utjecaj tih raspr!enih fotona je daje ukupna refleksija 

rasterskih to#aka i papira izme%u njih funkcija relativne veli#ine to#aka, pa 

prema tome Rb i Rp nisu konstante ve$ su funkcije od Fb. Ozna#it $emo tu 

ovisnost kao Rb(Fb) i Rp(Fb) da naglasimo razliku izme%u pretpostavljenih 

konstantnih vrijednosti u Murrav-Davies i Yule-Nielsenovoj jednad"bi :  

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!      (10) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !    (11) 

 

Ovakav oblik Murrav-Daveisovog izraza je slo"eniji za ra#un, ali daje to#niju 

fizikalnu sliku, jer ostaje linearan odnos izme%u refleksija. Kao i u Yule- 

Nielsenovom modelu w i v su proizvoljne konstante odabrane da osiguraju 

najbli"e  vrijednosti eksperimentalnim podacima . 
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Refleksija rasterske slike dana je izrazom: 

 

Slika 11 - Mogu!e putanje fotona u papiru otisnutom rasterskim elementima:  

A Ð refleksiji s povr#ine tiskovne podloge; B Ð debljini, gusto!i i strukturi 

tiskovne podloge; C Ð propusnosti sloja bojila povratne svjetlosti (Opti"ko 

pove!anje rasterskog elementa) ; D Ð apsorpciji sloja bojila povratne svjetlosti; E 

Ð refleksiji sloja bojila; F Ð apsorpciji svjetlosti na sloju bo jila; G Ð propusnosti 

upadne i povratne svjetlosti; H Ð apsorpciji upadne i povratne svjetlosti; I Ð 

refleksiji djelomi"no apsorbirane svjetlosti kroz sloj bojila i tiskovnog materijala . 

[2] 
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EKSPERIMENTALNI DIO  

KORISTENE METODE 

 

Mjerenja su se radila denzitometrom te se mjerila gusto$a zacrnjenja D. 

Izmjereno je !est gusto$a zacrnjenja D za !est rasterto nskih vrijednosti (RTV). 

Rastertonske vrijednosti su mjerene od 0% RTV-a pa za svakih 20% vi!e, zna#i 

od 0% RTV-a, pa sve do RTV-a punog tona (100% RTV).  

 

Mjerenja su se provela na amplitudno modeliranom (AM) i frekventno 

modeliranom (FM) rasteru. Dok su obje vrste rastera bile otisnute na tri vrste 

papira. Kori!teni su voluminozni, bezdrvni ne premazani i bezdrvni  premazani 

papir. 

 

Izmjereni rezultati su izra#unati dvijema jednad"bama. P rvo s Murray-

Daviesovom jednad"bom  kojom se dobila rastertonska vrijednost po tom 

modelu i ona glasi: 

 

! !" !
! ! !" ! !

! ! !" ! ! !
         (12) 

 

Zatim s Yule-Nilesonovom jednad"bom kojom se isto tako dobila  rastertonska 

vrijednost po tom modelu, a ona glasi: 

 

! !" !
! ! !"

! !
!

! ! !"
! ! !

!

         (13) 

 

Objema jednad"bama su dobivene  teoretske rastertonske vrijednosti Fbt. Dok je 

Db gusto$a zacrnjenja monokromatskog bojila otisnutog tako da pokriva cijelu 

podlogu (puni ton), a D gusto$a zacrnjenja rastertonske vrijednosti mjernog 

stripa. Dok je n, pretpostavljeni faktor koji u Yule-Nilesonovoj jednad"bi iznosi 2.  

 

Murray-Daviesova jednad"ba je zapravo Yule-Nilesonova jednad"ba s n -
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parametrom (Yule-Nilesonova korekcija) koji iznosi 1 te se zbog toga ne pi!e. 

On obja!njava raster tonsku vrijednost uz pretpostavku totalne refleksije, !to s 

papira, !to s bojila otisnutog na njemu.  

 

Dok kod Yule-Nilesove jednad"be (drugog mjerenja)  n iznosi pretpostavljenih 2 

te obja!njava totalno raspr !enje svjetlosti pri upadu na/u papir i bojilo koje je 

otisnuto na njemu. 
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REZULTATI I RASPRAVA  

AM raster na voluminoznom papiru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1 - AM raster na voluminoznom papiru. 

 

Grafikon 1 - AM raster na voluminoznom papiru. 

Iz plave krivulje (Murray-Daviesov model) se vidi da rastertonske vrijednosti za 

40% i 60% RTV-a imaju najve$a odstupanja od nominalne vrijednosti 

(rastertonska vrijednost originala). Dok crvena krivulja (Yule-Nielsonov model) 
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ima manja odstupanja. &to zna$i da Yule-Nielsonom model daje bolju pridikciju 

rastertonskih vrijednosti kod amplitudno moduliranog rastera otisnutog na 

voluminozni papir. 

!"#$%&'($#)%#*+,-./)+0)+.#1%1/$-#
89: # "2# .+=(, # >?#.+=(, #

@# @# @#
@AC# @A@DEE# K@A@BG#
@AD# @A@EFE# K@A@BJD#
@AI# @A@J@E# K@A@B#
@AF# @A@D@F# K@A@HHF#

B# @# @#
Tablica 2 - AM raster na voluminoznom papiru. 

 

Grafikon 2 - AM raster na voluminoznom papiru. 

Na krivulji prirasta rastertonskih vrijednosti se mo"e bolje uo#iti ve$i prirast 

rastertonske vrijednosti za Murray-Daviesov model. Dok Yule-Nilesonov model 

ima manje priraste za mjerene vrijednosti (prirast RTV-a za 60% ima pribli"no 

istu vrijednost nominalnoj). &to zna$i da amplitudno modulirani raster otisnut na 
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voluminoznom papiru ima ve$e raspr!enje svjetlosti nego refleksiju.  

FM raster na voluminoznom papiru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 3 - FM raster na voluminoznom papiru. 

 

Grafikon 3 - FM raster na voluminoznom papiru. 

Iz plave krivulje (Murray-Daviesov model) se vidi da rastertonska vrijednost za  

40% RTV-a ima najve$e odstupanja od nominalne vrijednosti (rastertonska 

vrijednost originala). Dok crvena krivulja (Yule-Nielsonov model) ima manja 
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odstupanja za 20% i 40 % RTV-a no ve$a odstupanja (od plave krivulje) za 

60% i 80% RTV-a. 
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Tablica 4 - FM raster na voluminoznom papiru. 

 

Tablica 4 - FM raster na voluminoznom papiru. 

Iz krivulja prirasta rastertonske vrijednosti se ta #injenica bolje vidi. &to zna$i da 

frekventno moduliran raster otisnut na voluminoznom papiru ima ve$e 

raspr!enje svjetlosti pri rastertonskim vrijednostima do nekih 50%, a ve$u 

refleksiju pri rastertonskim vrijednostima ve$im od 50% RTV-a.  
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AM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5 - AM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru. 

 

Grafikon 5 - AM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru. 

Iz plave krivulje (Murray-Daviesov model) se vidi da rastertonska vrijednost za  

40% i 60% RTV-a imaju najve$a odstupanja od nominalne vrijednosti 

(rastertonska vrijednost originala). Dok crvena krivulja (Yule-Nielsonov model) 

ima zna#ajno manja odstupanja. 
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Tablica 6 - AM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru. 

!

!
Grafikon 6 - AM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru. 

Na grafu prirasta rastertonske vrijednosti se bolje mo"e primjetiti da je crvena 

krivulja aproksimativno paralelna nominalnoj vrijednosti, odnosno zadanoj 

rastertonskoj vrijednosti elementa. &to zna$i da amplitudno moduliran raster 

otisnut na bezdrvnom nepremazanom papiru ima ve$e raspr!enje svjetlosti 

nego refleksiju. 
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FM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru  

!
!
!
!
!
!
!
 
Tablica 7 - FM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru. 

 

!
Grafikon 7 - FM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru. 

Iz plave krivulje (Murray-Daviesov model) se vidi da rastertonska vrijednost za 

40% RTV-a ima najve$e odstupanja od nominalne vrijednosti (RTV originala).  

Dok crvena krivulja (Yule-Nielsonov model) ima manja odstupanja. 
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Tablica 8 - FM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru. 

 

 

Grafikon 8 - FM raster na bezdrvnom nepremazanom papiru. 

Na grafu prirasta rastertonske vrijednosti se bolje mo"e primjetiti da je crvena 

krivulja ne!to malo bli"a nominalnoj vrijednosti, a iz toga se mo"e zaklju#iti da 

frekventno moduliran raster otisnut na bezdrvnom nepremazanom papiru ima 

ne!to malo ve$e rasp r!enje svjetlosti nego refleksiju. 

 

6+,+)!

6+,+'!

6+,+%!

6+,+#!

+!

+,+#!

+,+%!

+,+'!

+,+)!

+,"!

+! +,"! +,#! +,$! +,%! +,&! +,'! +,(! +,)! +,*! "!

:3$.)(&4.$0)$;48<.50%7$049.47)8)0%7$9)9'.6$

-.!/0123!

45!/0123!



! $$!

AM raster na bezdrvnom premazanom papiru  
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Tablica 9 - AM raster na bezdrvnom premazanom papiru. 

!
Grafikon 9 - AM raster na bezdrvnom premazanom papiru. 

Iz plave krivulje (Murray-Daviesov model) se vidi da rastertonske vrijednosti za 

40% i 60% RTV-a imaju najve$a odstupanja od nominalne vrijednosti 

(rastertonska vrijednost originala). Dok crvena krivulja (Yule-Nielsonov model) 

ima zna#ajno manja odstupanja. 
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Tablica 10 - AM raster na bezdrvnom premazanom papiru. 

 

Grafikon 10 - AM raster na bezdrvnom premazanom papiru. 

Na grafu prirasta rastertonske vrijednosti se bolje mo"e vidjeti da je crvena 

krivulja zna#ajno bli"a nominalnoj vrijednosti (rastertonske vrijednosti originala). 

&to zna$i da amplitudno moduliran raster otisnut na bezdrvnom premazanom 

papiru ima ve$e raspr!enje svjetlosti nego !to ima refleksiju za sve rastertonske 

vrijednosti (20%, 40%, 60% i 80%). 
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FM raster na bezdrvnom premazanom papiru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 11 - FM raster na bezdrvnom premazanom papiru. 

 

Grafikon 11 - FM raster na bezdrvnom premazanom papiru. 

Iz plave krivulje (Murray-Daviesov model) se vidi da odstupanja od nominalne 

rastertonske vrijednosti nisu toliko velika koliko su kod crvene krivulje (Yule-

Nielsonov model). 
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Tablica 12 - FM raster na bezdrvnom premazanom papiru. 

 

Grafikon 12 - FM raster na bezdrvnom premazanom papiru. 

Na grafu prirasta rastertonskih vrijednosti se bolje mo"e uo#iti ve$i prirast 

rastertonske vrijednosti za Yule-Nielsonov model. Dok krivulja koja obja!njava 

Murray-Daviesov model i njegov prirast rastertonskih vrijednosti ima na 20% 

RTV-a prirast u minusu. Iz toga se vidi da frekventno moduliran raster otisnut 

na bezdrvnom premazanom papiru ima ve$u refleksiju svjetlosti nego !to ima 

raspr!enje.  
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ZAKLJU"CI   

 

Prirast RTV-a je dobra ili lo!a pojava. To je problem koji se gotovo uvijek 

doga%a u tisku i mo"e se rije!iti tako da prvo ustanovimo stvarni prirast RTV-a, 

a zatim se odre%enim metodama predvidi i smanji prije i u toku tiska [4]. 

 

Kompariraju$i obje vrste rastera (amplitudno modulirani i frekventno modulirani) 

najve$i prirasti rastertonski vrijednosti se mogu primjetiti kod amplitudno 

modeliranog rasera. Kod amplitudno moduliranog rastera otisnutog na 

voluminoznom papiru su najmanje prirasti RTV-a (maksimum prirasta RTV-a 

JA@EL ), dok su malo ve$e kod bezdrvnog nepremazanog i bezdrvnog 

premazanog papira (maksimum prirasta RTV-a BCAIHL# /#BCAHGL ). Izra#uni su 

pokazala da je kod sve tri vrste papira maksimum prirasta na 60% RTV-a.#
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Izra#uni s Yule-Nielsonovom korekcijom koja iznosi dogovorenih 2 (n=2) su 

manji i ujedna#eniji kod amplitudno modeliranih rastera sa maksimumom 
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